ANI-'{D} PVC falpanel felrakasa

épuletdiszités

A panelek felrakasahoz sziikséges eszkozok: A falfeliilet legyen sima, zsir- és pormentes. Az adott falfellilet es a panelek méretei alapjan
ceruza, vonalzd, mérészalag, vizmérték, ollo, A panelek gipszkarton feliiletre, tapétazott, jeldljik ki a kezdd pontot. A vizmérték seqgitsé-
kinyomopisztoly és vizes bazisu festett falra és meglevd csempere is gével hlizzuk meg azt az egyenest, amihez a
szerelbragaszto. felhelyezheték. paneleket tudjuk majd igazitani.

Helyezziik a ragasztot a kinyomopisztolyba. Ha sziikséges, akkor a szélsé panel(ek) szelét A panelek kiils6 vagy belsé sarkokra és élekre
A felrakast altalaban lentrdl felfelé, kivilrél vagjuk egyenesre, egy ceruza, vonalzo és ollo hajlithatoak. Mérjuk ki a kellé tavolsagot, rajzol-
befelé haladva végezziik. segitsegével. juk be a panel hatuljan és a képen lathato

modon felhelyezés eldtt hajlitsuk meg a panelt.
Egy hajszaritd hasznalataval rasegithetlink a
hajlitasra.

———

Nyomjunk a kinyomopisztoly segitségével A paneleket illessziik egymas utan ugy, hogy A ragaszto teljes szaradasi ideje 24 ora, ezutan
ragasztot a panelek szélein korbe, illetve minta- a szélei fedjék egymast. Sziikség esetén az tudjuk a falpaneleket 'hasznalatba venni'.

tol fliggben tobb helyen csikokat, ahol illesz- illesztéseknél utdlag is nyomhatunk meg A tisztitas nedves torlokenddvel, vagy tiszto-
kedik a falhoz, hogy kelléen megmerevitse a ragasztot az illeszkedés javitasahoz. szerrel torténhet. Kerlljik a dérzsszivacsos
panelt. tisztitast.
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